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Рис. S1. Микрофотография поверхности (a), рентгеновский энергодисперсионный спектр (b) и  дифрактограмма (c) образца 
BiNb0.97Fe0.03O4−δ .
Fig. S1. Surface microphotography (a), energy-dispersive X-ray spectrum (b) and diffractogram (c) of the BiNb0.97Fe0.03O4−δ sample.


